
 

 

Şekil 1.1. Akımlı Ni-P kaplaya ait SEM görüntüsü; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Şekil 1.2. Akımsız Ni-B-P kaplaya ait SEM görüntüsü;  a) Yüzey ve b)Kesit görüntüsü 

a) b) 


